
1. Instalaţie de laborator pentru studiul disocierii oxizilor şi carbonaţilor.
2. Instalaţie de laborator pentru determinarea reductibilităţii oxizilor şi a vitezei de 

reducere a oxizilor metalici.
3. Instalaţie pentru determinarea tensiunii superficiale a topiturilor metalice şi zgurilor 

metalurgice.
4. Instalaţie complexă de laborator pentru determinarea tensiunii superficiale, a densităţii 

şi viscozităţii zgurilor şi topiturilor metalurgice aparatură de măsură, control şi 
prelucrare a datelor experimentale privind structura şi proprietăţile topiturilor 
siderurgice.

5. Instalaţie de modelarea şi optimizarea proceselor şi tehnologiilor de turnare şi 
solidificare.

6. Instalaţie de laborator pentru injecţia gazelor inerte şi a materialelor pulverulente în 
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6. Instalaţie de laborator pentru injecţia gazelor inerte şi a materialelor pulverulente în 
topiturile metalice.

11 22 33 44

55 66


